GB/T 11417.7-2012《眼科光学 接触镜 第7部分：理化性能试验方法》第1号修改单
（征求意见稿）

一、4.3.3.9数据分析：
“对每个测试样品按照4.4.3.2的方法计算初级DK/t，……”
替换为：

“对每个测试样品按照4.3.3.2的方法计算初级DK/t，……”

二、4.3.4.10.1样品厚度：
“平行或接近平行样品的厚度应该参照4.4.2来测试。其他样品的调和平均厚度应按4.4.2中所描述的来测定。”
替换为：
“平行或接近平行样品的厚度应该参照4.3.2来测试。其他样品的调和平均厚度应按4.3.2中所描述的来测定。”
